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南开大学文博考古实验教学中心

实验报告

课    程：       中国古代陶瓷器        实验日期：     2018   年  4 月 10 日

实验项目：景德镇白釉盘装烧标本胎釉观察       交报告日期： 2018   年  4 月 11 日

专    业： 文物与博物馆学 年级： 研一     教师审批签字：

姓    名：     王超然     学号：  2120161557          

组    员：  王超然（组长） 、成桉                                           


实验报告内容

预习准备：实验目的和要求、实验仪器和设备等；
实验目的：通过观察选定白釉盘装烧标本样品的胎、釉及其他现象对研究中国古代陶瓷的制作工艺、烧造工艺方面有一定作用。本次实验的主要目的是观察白釉盘装烧标本样品，了解瓷器装烧的基本过程。
瓷器样品：白釉盘装烧标本。
实验过程：实验主要步骤、实验数据记录、现象描述等；
实验步骤： 
1.准备：搜索中国古代白釉盘的造型及胎釉特征、烧造工艺并整理、打印。
2.选样：选取典型白釉盘装烧标本。 
3.制样：将其清洗并对茬口进行处理，使其更便于观察。 

4.观测：放大镜下观察白釉盘装烧标本胎釉形态，并进行测量。
现象描述：该样品为白釉盘装烧标本。漏斗形匣钵内粘接白釉盘，敞口，白胎，白釉开片。匣钵下粘接另一器物。景德镇采集。经过认真观察，可以看出该样品观察结果与之前在数据库中查找的图片、文字信息基本相符。

实验总结：实验结果与讨论、主要收获、心得体会等；
实验结果和主要收获：对这件白釉盘装烧标本样品的造型、胎釉特征、装烧工艺都有了一定的了解。
心得体会：这次“景德镇白釉盘装烧标本胎釉观察”从一件待观察的样品入手，了解了景德镇白釉瓷器的一些基本特征。
问题与不足： 样本较少。对器物的整体认识不足。
附件部分：粘贴实验图片等实验成果（可另附页）
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